
PAINTSOLV-W

E-CLEAN(PSWG)



 

■　洗浄液データ資料

■日本食品油脂検査協会

・金属、樹脂、ゴム類（5週間の浸漬影響について）
（1）金属類
浸漬試験：鉄、ステンレス、アルミニウム、銅、真鍮等7種類

適合性評価　　　　　　　材質　　　　　試験後の試験片外観他　

使用できる 鉄、ステンレス、アルミ
ニウム、錫メッキ鋼板 顕著な変化なし

条件により使用できる 電気亜鉛めっき鋼板 コーティング剤が消失

使用はやや疑問 銅、真鍮 微量の銅が溶出する。
真鍮は5週間で黒化する。

（2）樹脂類
浸漬試験：MCナイロン、アクリル、テフロン、PVC硬化樹脂等14種類

適合性評価　　　　　　　材質　　　　　試験後の試験片外観他　

使用できる 顕著な変化なし

条件により使用できる

MCナイロン、テフロン、

PVC硬質、ポリエチ、

ポリプロ、6ナイロン、

エポキシガラス

ポリスチレン、

フェノール、POM

ポリカーボネート 1.2%程度収縮する

使用できない
ABS，ポリエステルガラス

アクリル

溶解する。
クラックが発生する。

（3）ゴム類
浸漬試験：NR，NBR，SBR，ウレタンゴム等7種類

適合性評価　　　　　　　材質　　　　　　試験後の試験片外観他　

使用できる 顕著な変化なし

条件により使用できる

使用できない

SBR，ブチルゴム，
EPDM

NR，NBR
5週間で約20%収縮するが，
1週間では問題なし
（質量変化より推定）

ウレタンゴム，
フッ素ゴム

１週間で激しく膨潤する。

※「使用できる」ものについては、洗浄液に材料が反応せず使えるもの。
　 ｢使用できない」ものについては、材料に何らかの影響が見られるもの。
※　上記に記載のない材質の場合、目立たない場所で試してからご使用下さい。

■性状データ（概要）

液体 　　 水溶性液体

pH 　10±0.5(20℃）
物性

法規則

化審法　　　 PRTR非該当

消防法 非該当

　有機則非該当

安全性
急性毒性（経口）

急性毒性（経皮）

■重金属類含有量分析
・金属分、ポリ臭素化ビフェニル類等

 

生分解性試験結果：
 98.9% (JIS K 3363)

■各種材質影響、浸漬試験

やし・トウモロコシ・大豆・紅花・サトウキビ等の植物を原料に使用しております。

労衛法

3129mg/kg

5000mg/kg

インキ

水性 油性

2液硬化型 UV

塗料

水性 油性

粉体 エポキシ

粘着剤
アクリル ウレタン

エポキシ

UV アクリルウレタン

洗浄可能付着物（例）

本社： 東京都渋谷区恵比寿3－3－6滝澤ビル

工場： 茨城県結城市大字北南茂呂字東2023

試験室：  埼玉県さいたま市西区中釘2257
製造／発売元　
インフィニティ株式会社

商品についてのお問い合わせは．．． http://www.safecare.jp
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PAINTSOLV-W

非危険化学品

1未満

本品は欧州 REACH 規則に該当しません（詳細データは英文での提供となります）




